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Analizar el origen de las fallas del pavimento en la Avenida Bolivar municipio Mariño 
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Resumen
       Gran parte de las vialidades en el Estado Nueva Esparta presentan deformaciones de gran proporción del pavimento en algunos casos y su destrucción en otros.
 El desarrollo turístico es uno de los principales factores que ha venido  incrementando la tasa de crecimiento de la población en el Estado Nueva Esparta, este ha traído como consecuencia  el incremento de número de vehículos y cargas pesadas, que con el paso del tiempo producen deterioro en las vialidades, los cuales se ven reflejados mediante agrietamientos que producen el entorpecimiento  y retardo de la velocidad normal que debe  llevar el vehículo. 
El alto  índice  de deterioro en las carreteras en el Estado nueva Esparta, principalmente en la Avenida Bolívar, las cuales debido al mal diseño  , la falta de mantenimiento , el exceso de carga  y el peso constructivo inadecuado han venido produciendo fallas en el pavimento.
 Es por  eso que surgió, la inquietud de realizar un estudio que permita conocer el origen de estas fallas ,por tal motivo seleccione la Avenida Bolívar  por  presentar  un alto grado de deterioro que se puede percibir al transitar por dichas vías.
CAPÍTULO I

                                                  El  problema
                             Contextualización  del  Problema

         El pavimento  es  un  sistema  lineal, multicapa formado por materiales  homogéneos e Isotrópicos  y capas  infinitas en  el  sentido   horizontal. La capa inferior  presenta  la sobrasante  y  se  considera como  semi-infinita  en  el  sentido  vertical. 
La capa intermedia presenta las  capas de sub-base o base, que  puede  ser   granular o  sementada, y la capa superior está  constituida por asfalto.
         El  aumento  de  la  población  del  Estado  Nueva  Esparta  se ha realizado de una manera rápida  y espontanea en los últimos 5 años, como  respuesta a los cambios  económicos  y  sociales que se han venido dando .
         Debido  a  este aumento tan acelerado de  la  población  y  a   la  gran  concentración  urbe  a   lo  largo  del  territorio insular  y al colapso  q  se  presenta a diario en  todas  las  vías, se  ha tomado esta  avenida  como  vía alterna,  ya que se  comunica  con  otras  avenidas  de  gran  importancia  de  manera  más rápida.
          Dándose  esta  situación  encontramos el  origen  de  las fallas  del  pavimento en la Avenida  Bolívar en el  municipio Mariño Estado  Nueva Esparta, ya que debido  a su gran circulación de vehículos y cargas pesada se origina las mencionadas fallas.
           En  la  actualidad  gran  parte  de  las  vialidades  en  el estado  Nueva  Esparta   han  presentado  deformaciones  de  gran  proporción del  pavimento, en  algunos casos y su  destrucción  en  otros. En la Avenida Bolívar se puede  observar que el  pavimento tiene agrietamientos  y  deformaciones.
          Por  lo  normal, los  suelos  que  se  han  previsto  para los  proyectos  de  construcción  de  carreteras, no poseen  las  condiciones  físico-  mecánicas  para soportar   las  cargas procedentes  del  tráfico  que  por ellas  circulan, debido a sus  características. De allí,  surge la  necesidad  de  conocer  el  origen  de  las  fallas  del pavimento en la avenida Bolívar Municipio Mariño en el  Estado  Nueva Esparta.

           Es  importante  mencionar  que  los  suelos  en  el  Estado  Nueva  Esparta  se  clasifican en  su  mayor  parte, en  arenosos  y  fangosos(de acuerdo  a  la  información  proporcionada por Laboratorio  FUNDALANAVIAL,1.998) como  consecuencia a esto  y  a  la  falta de  mantenimiento  y  planificación y  la  falta  de  uso  de  estabilizantes para la optimización de  la  misma  se  la  falla en  los  pavimentos.

           Es  por  esta  razón que, en  fechas  más  recientes , y  respondiendo al  interés inmobiliario que ha  despertado en  inversionistas de  la región insular ,las  construcciones  de  autopistas  y  carreteras  que  servirán de  enlace  entre  los  respectivos puntos  de  interés y  el  resto  de la  isla , se han  proyectado  de  manera  mas  responsable y  planificada.
    El  Instituto  Mexicano  de  Transporte (1.991), en su  publicación  “Motivos  por  los  cuales falla un  pavimento”, señala  lo  siguiente:

             Los suelos  limosos  y  arenosos  poseen baja capacidad de soportar  cargas, lo  cual  puede  traer como consecuencia  que  se  produzcan deformaciones  verticales  u  horizontales ,roturas en  el  pavimento. Entre las  fallas más  notables  pueden nombrarse: agrietamiento longitudinal   en  el  hombro del  terraplén, asentamiento  tanto  transversales  como  longitudinales, protuberancias, baches, entre otros.  

    Tales circunstancias mencionadas por el Instituto Mexicano de  transporte, tiene  como  resultado  directo   la  interrupción del  tráfico vehicular , accidentes  de  tránsito y la pérdida  total de la  vida  útil de  la  vialidad.En tal  sentido, surge  como  problema  en  la  presente  investigación el  origen de las fallas  del  pavimento  de  la  Avenida  Bolívar  Municipio  Mariño  Estado  Nueva  Esparta.

      De  acuerdo  a  estas  circunstancias  cabe  manifestar  las  siguientes interrogantes:

¿ cuáles  son  los  efectos  q  originan  las  fallas  del pavimento en  los  suelos  destinados  a  la  construcción de  carreteras en el Estado Nueva  Esparta .?
¿Cuáles  son  las  fallas  que  presentan  las carreteras, de  acuerdo a los tipos  de  suelos?
¿ Cuáles son las  consecuencias y  orígenes  de las  fallas  del  pavimento de la  Avenida  Bolívar en el Estado  Nueva  Esparta.?

                            Objetivo  de  la  investigación
                                          Objetivo  General

   Determinar  las  causas  que  originan  las  fallas del  pavimento  en  la  Avenida  Bolívar, Municipio Mariño  Estado  Nueva  Esparta.

                                     Objetivos  Específicos

· Diagnosticar  el  estado  actual  de  la  Avenida  Bolívar  en el Estado  Nueva  Esparta.

· Realizar  los  ensayos  correspondientes  para  determinar  las  causas  que  produjeron las  fallas  en  la  Avenida  Bolívar en el  Estado  Nueva  Esparta.
· Describir  los  tipos  de  fallas que  presenta la Avenida.

· Conocer  los  orígenes específicos  de  las  fallas.

                         Justificación  de  la  investigación
        En  vista  de  que  las  vías  de  comunicación  terrestre  son  medios  más  utilizados  para la  interconexiones  entre  poblaciones  y  para  el  desarrollo  económico , cito  la  atención  el  hecho  de  que  margarita  cuya  fuente  primordial  es  el  turismo, presente  un  alto  grado  de  deterioro en  gran  parte  de  sus  vialidades, esto  ha  perjudicado  mucho  a  la  población  local  y  ha  provocado la  mala  impresión del  turista  al  transitar  por  dicha  avenida .

       Por  esta  razón  el  estudio  de  las  causas  que originan las  fallas  en  el  pavimento  de  la  avenida Bolívar  ya  que  esta  posee un  gran  deterioro  y  así  establecer  un  aporte  en  el  mejoramiento   de la avenida  Bolívar  en  el  Estado  Nueva  Esparta.
       Es  necesario  destacar la  importancia  de las  causas que  originan las fallas del  pavimento  en  dicha  avenida  ya  que  así  se  podrá  atacar  el  problema  y  encontrar posibles  soluciones  a  la  misma.

       Asimismo , constituye  un  aporte   teórico- práctico  a  la  ingeniería  civil  del  estado  Nueva  Esparta,  ya  que  el  desconocimiento  técnico  y  la  falta  de  información  en  este  sentido  influye  de  manera  categórica  en  el  problema  planteado .
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